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TOV NORD Czech, s.r.o. Datum: Strana:
Laboratofe a zku$ebny Brno . Datumn 05.12.2018 Sefte: 1/4
Zkuéelgni laborator €. 1060 akreditovana GIA | Date: Page:
podie CSN’EN ISO/IEC 17025:2005 Protokol & - Podet vytiskil
Olomoucka 7/9 Protokalinr.:  1423-1/2018 Anzahid. Exempl: 1
618 00 BRNO Report No.: Copies:
PROTOKOL O ZKOUSCE
Priifprotokoll / Test Report
Vzorek dodan dne: Datum ukong&eni zkousky:
Probe eingeliefert am: 27.11 2018 Datum der Beendigung der Prifung: 05.1 2.2018
The sample arrived on: Date of ending of the test:
Zakaznik:
gun;:le: K2L cz, s.r.0., Vaclavské namésti 832/19 , 110 00 Praha 1 - Nové Mésto
ustomer:
;/Z:f_eki Matice / Mutter / nut:
s;‘:n:,'e: DIN 934 M16 A2-70
ZkuSebni metoda / druh zkougeni: LPP 1 — Stanoveni prvki metodou ICP - OES / Bestimmung
Prifverfahren / Prafungsart: der Elemente mittels Methode ICP — OES / Determination of

Test method / Type of testing: elements by ICP - OES
Slitiny Fe-Ni-Cr-Co / Legierungen Fe-Ni-Cr-Co / Fe-Ni-Cr-Co
alloys (CSN EN 10351)

LPP 7 — Stanoveni obsahu uhliku a siry infratervenou absorpci po
spaleni / Bestimmung des Kohlenstoffgehalts und Schwefel,
mittels Infrarotabsorption nach der Verbrennung /
Determination of carbon and sulphur content by IR absorption
after combustion (CSN EN ISO 15350)

LPP 18 — Zkouska tahem / Zugversuch / Tensile test (CSN EN I1SO
6892-1)

LPP 21-3 — Zkouska tvrdosti dle Vickerse / Harteprifung nach Vickers /
Vickers hardness test (CSN EN ISO 6507-1)

Pfedpisy a specifikace, které nejsou

piedmétem akreditace:

Vorschriften u. Spezifikationen, die der Gegenstand des

Sachgebietes der Akkreditierung nicht sind: CSN ENISO 3506-2

Regulations and specifications, which are not subject
1o accreditation;

Ing. Katefina Hruba

Vedouci Laboratofi a zkuseben Brno
Leiter des Priiflabors Briinn

Head of Testing laboratories Brno
Tel.: +420 545 110 125

Prohlageni — Erkiarung - Statement:

1. Vysledky zkousek uvedenych v tomto protokolu se tykaji pouze zkousenych pfedmétd.
Die in diesem Protokoll aufgefiihrten Prifergebnisse beziehen sich ausschlielich auf die gepriften Gegensténde.
Test results mentioned in this report refer to the tested specimens only.
2. Bez pisemného souhlasu zkugebni laboratofe se nesmi protokol reprodukovat jinak, nez cely.

Eine auszugsweise Vervielfiltigung dieses Protokolls ist ohne schriftliche Genehmigung der Prifstelie nicht gestattet.
The report shall not be reproduced without the prior written permission of the testing laboratory.
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Chemicky rozbor / Chemische analyse / Chemical analysis:

Protokol &.:

TUVNORD

Czech

Protokoll Nr./Report No.:

1423-1/2018

C (%)

Si (%)

Mn (%)

P (%)

S (%)

Cr(%)

Ni (%)

Cu (%)

Matice / Mutter / nut;
DIN 934 M16 A2-70

0,033

0,32

0,79

0,025

0,002

18,6

8,23

0,80

*CSN EN ISO 3506-2**

<0,10

<1,0

2,0

<0,05

=0,03

15,0
20,0

8,0

19,0

<4,0

*CSN EN iSO 3506-2, tabulka 1
*CSN EN ISO 3506-2 Tabelle 1
*CSN EN ISO 3506-2, table 1

**neni pfedmétem akreditace

**ist nicht Sachgebiet der Akkreditierung

**not subject to accreditation

Head of Analytical chemistry laboratory
Tel.: +420 545 110 125

T:\Protokoly\Protokoly 2018\1423-1 K2L.doc

gf/z,u,:@w\
Vedouci Laboratofe analytické chemie: Mgr. Veronika Hruskova
Leiter des Labors fiir analytische Chemie
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